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単位:mg/L 中防灰溶融施設 スラグ【鉛】溶出試験結果(平成19年4月・5月)

中防灰溶融施設
(プラズマ式灰溶融)

100t/日×4炉
平成18年12月竣工

スラグへの鉛溶出は

灰投入の不均一による初期トラブル

設備を全面停止し改善工事を実施

完了後、水銀の自主規制値超過となる～
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安全性に係わる品質基準

【鉛溶出量規準】0.01mg/L


